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Instandstellung von bestehenden
Fussbodenheizungsanlagen

MERKBLATT Mai 2025

Ablagerungen im Heizungssystem und somit in der Fussbodenheizung sind das
Ergebnis einer Sauerstoff-Wasser-Eisen-Korrosion. Sie bilden sich iiber mehrere
Jahre hinweg. Die Heizleistung sinkt dadurch zum Teil stark und die geforderte
Raumtemperatur kann unter Umsténden nicht mehr erreicht werden. Endnutzer bitten
dannin der Regel um rasche Hilfe. Dieses Merkblatt enthdlt Empfehlungen und
Hinweise zur Instandstellung von Fussbodenheizungsanlagen und kann als Nach-
schlagewerk beigezogen werden.
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Zielund Zweck

Wird der Heizungsinstallateur zu einer Uberpriifung einer be-
stehenden Fussbodenheizungsanlage gerufen, kann dieses
Merkblatt als Grundlage fiir eine fachmannische Beratung und
Instandstellung dienen.

Fussbodenheizungsanlagen mit Baujahr vor 1990

Kunststoff-Fussbodenheizungsrohre
Kunststoff-Fussbodenheizungsrohre, welche vor 1990 eingebaut
wurden, bestehen oft nicht aus diffusionsdichten Materialien
(nach DIN 4726 gepriift).

[ABB. 1] Ablagerungen in Kunststoffrohren. Bildquelle: Girojet AG

Der Sauerstoff gelangt von aussen nach innen durch die Kunst-
stoffrohre in das Heizungssystem. Dieser Prozess wird Diffusion
genannt. Der Sauerstoff reagiert mit den Eisenteilen im System
(Sauerstoff-Wasser-Eisen-Korrosion). Die daraus entstehen-
den Korrosionsablagerungen sammeln sich Gber mehrere Jahre
hinweg in den Kunststoffrohren und in den Fussbodenheizungs-
verteilern an. Je dlter eine Anlage ist, desto mehr Ablagerungen
finden sich im Rohrinnern der Fussbodenheizungsanlage. Die
Heizleistung sinkt dadurch zum Teil stark. Die geforderte Raum-
temperatur wird unter Umstdnden nicht mehr erreicht. Es wird
empfohlen, eine Reinigung der Rohre zu prifen.

Restnutzungsdauer Kunststoff-Fussbodenheizungsrohre
Der Alterungsprozess eines Kunststoffrohrs ist von folgenden
wesentlichen Faktoren abhangig:
- Betriebstemperatur
Hohe Vorlauftemperaturen begiinstigen den Abbau
der Stabilisatoren im Kunststoff und reduzieren dadurch
die Restnutzungszeit
- Diffusion (Sauerstoffeintrag)
Der Sauerstoffeintrag erfolgt an der Rohraussenwand nach
innen. Die Diffusionsgeschwindigkeit ist vom Anlagedruck
und der Temperatur abhéngig

Materialuntersuchung

Mittels einer unabhangigen Materialprifung kénnen der Zustand
und die Restnutzungsdauer eines bestehenden Kunststoffrohrs
ermittelt werden. Eine Materialiberprifung ist kostenpflichtig.
Materialpriifungsanstalten fithren solche Untersuchungen durch.

[ABB. 2] Auswirkung von sehr hohen Vorlauftemperaturen.
Bildquelle: Girojet AG

Ausmass und Entfernung von Ablagerungen

Wenn Fussbodenheizungsanlagen starke Ablagerungen mit
harten Partikeln oder sogar einen Totalverschluss aufweisen,
kdnnen diese durch eine spezialisierte Firma behoben werden.
Ein Offnen oder Entfernen des Estrichs (Unterlagsbodens) ist
dabei nicht notwendig.

[ABB. 3] Totalverschluss links/gedffnetes Rohr rechts.
Bildquelle: Girojet AG

Starke Ablagerungen kénnen mit einer mechanischen Innen-
reinigung und mit Spezialgeraten restlos entfernt werden.
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[ABB. 4] Entfernte Ablagerungen mit mechanischer Reinigung.
Bildquelle: Girojet AG

Nach der Entfernung der Korrosionsablagerungen ist eine
erneute Prifung der Fussbodenheizungsanlage nach 10 Jahren
Betriebszeit zu empfehlen.

Auf den Einsatz von chemischen Zusatzmitteln kann in der
Regelverzichtet werden.

Einsatzgrenzen einer Spiilung

Eine Spiilung bietet keine 100-prozentige Sicherheit, dass wirk-
lich alle Korrosionsablagerungen herausgespiilt wurden. Vor
allem, wenn nicht alle Heizkreise und Zonen einzeln gespiilt
werden konnen. Einzelne Korrosionsablagerungen kdnnen im
System verbleiben.

Ersatz von bestehenden Fussbodenheizungsverteilern

Diemechanische Funktionsfahigkeitderbestehenden Fussboden-
heizungsverteiler ist eine wichtige Voraussetzung fir die Ver-
teilung der Warme in den betroffenen Rdumen. Die Priifung des
Ersatzesder Fussbodenheizungsverteiler wirdimmer empfohlen.

[ABB. 5] Eingemauerter Bodenheizungsverteiler. Bildquelle: Girojet AG

Eingemauerte Fussbodenheizungsverteiler sind beim Ersatz
vorzugsweise freizulegen.

[ABB. 6] Freigelegter Fussbodenheizungsverteiler. Bildquelle: Girojet AG

Derneuinstallierte Fussbodenheizungsverteilersollte vorzugs-

weise wie folgt ausgeriistet sein:

- Durchflussanzeige pro Heizkreis

- Platzreserve und Passstick fiirden méglichen Einbau eines
Stellantriebs einer allfdlligen Regelung

- Absperrméglichkeiten pro Heizkreis und vor dem
Fussbodenheizungsverteiler

- Strangregulierventile, insbesondere bei Mehrfamilienhdusern

[ABB. 7] Neu installierter Fussbodenheizungsverteiler.
Bildquelle: Girojet AG
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Beschriftung Fussbodenheizungsverteiler

Es wird empfohlen, jeden Heizkreis korrekt zu beschriften. Ein
hydraulischer Abgleich ist nur mit eindeutig zuweisbaren Heiz-
kreisen zu bewerkstelligen. Ist ein Heizkreis nicht zuweisbar,
so sind zusatzliche Massnahmen zur Identifizierung notwendig
(z.B. Einsatz einer Warmebildkamera).

Einbau Warmezédhler und Passstiicke

Der Einbau von Warmezahler-Passstiicken ist bei gegebener
Situation zu priifen. Auf dem Markt sind verschiedene Produkte
erhaltlich.

[ABB. 8] Beispiel Anschlussset Passstiick Warmezahler.
Bildquelle: Danfoss AG

Befiillung der Heizungsanlage

Die Befiillung der Heizungsanlage hat nach Richtlinie SWKI
BT102-01 «Wasserbeschaffenheit fiir Gebdudetechnik-Anlagen»
zu erfolgen.

Energieeffizienz- und Komfortsteigerung

Nach Entfernung aller Korrosionsablagerungen in den Kunst-

stoff-Fussbodenheizungsrohren, dem Ersatz der Fussboden-

heizungsverteiler und der Einregulierung der Anlage werden

folgende Massnahmen empfohlen:

- Die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage kannin der Regel
reduziert werden

- Die Einstellung der Umwalzpumpen nach der Instandstellung
prifen

- Erstellen des hydraulischen Abgleichs

- Nachriisten von Raumthermostaten; falls noch keine
Einzelraumregulierung vorhanden, prifen

Diese Massnahmen steigern die Energieeffizienz der Anlage
(Senkung der Energiekosten) und kénnen sich positiv auf die
Lebensdauer der Fussbodenheizungsrohre auswirken.

[ABB. 9] Einbau Einzelraumregulierung. Bildquelle: Girojet AG
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Fussbodenheizungsanlagen mit Baujahr nach 1990 Vollkunststoffrohr - DIN 4726 gepriift

Kunststoff-Fussbodenheizungsrohre

Fussbodenheizungsanlagen, welche nach 1990 erstellt wurden, 0

wurden meistens mit diffusionsdichten Kunststoffrohren (nach

DIN 4726 gepriift) ausgefiihrt. Es gibt zwei unterschiedliche (7]
Rohraufbauten, welche auf dem Markt erhaltlich sind. ( e

[ABB. 12] Schichtaufbau Vollkunststoffrohr.
Bildquelle: HakaGerodur AG

1 Aussenschicht aus PE-Xc

2 Haftvermittler

3 EVOH-Sauerstoff Sperrschicht
4 Haftvermittler

[ABB. 10] Fussbodenheizungsanlage mit Metallverbundrohren. 5 Innenrohraus PE-Xc
Bildquelle: Girojet AG

Vorteile:
Metallverbundrohr - DIN 4726 gepriift - Diffusionsdicht - (5-Schicht-Rohr) nach DIN 4726
- Flexibelund verlegefreundlich

- Korrosionsbestandig

[ABB. 11] Schichtaufbau Metallverbundrohr.
Bildquelle: HakaGerodur AG

1 Aussenschicht aus PE-RT Typ Il oder PE-Xc
2 Haftvermittler

3 Aluminium Rohr, langsstumpfgeschweisst
4 Haftvermittler

5 Innenrohraus PE-RT Il oder PE-Xc

Vorteile:

- Aluminium-Innenrohr mit Laserschweisstechnik langs
stumpfgeschweisst

- Keine Sauerstoff-Diffusion; geprift nach DIN 4726

- Hohe Temperatur- und Druckbestandigkeit

Hohe Flexibilitat

Formstabile Verlegung
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Ausmass und Entfernung von Ablagerungen Checkliste Instandstellungsarbeiten bei
Da eine Diffusionssperre vorhanden ist, verschlammen die Fussbodenheizungsverteilern
Fussbodenheizungsleitungen weniger stark und auch weniger

Funktionskontrolle Stellantriebe

rasch. Leichte Korrosionsablagerungen kdnnen durch eine
Spiilung entfernt werden. Es empfiehlt sich, jeden Heizkreis " unktionskontrolle elektrische Raumfihler

separat und griindlich zu spiilen. Es sollten keine hohen Spiil- Funktionskontrolle Wandventile

driicke bzw. Druckschldge eingesetzt werden. Eine Uberpriifung
der Fussbodenheizungsanlage wird nach 10 Jahren Betriebszeit
empfohlen.

Funktionskontrolle bestehende Ventile am
Fussbodenheizungsverteiler

Ersatz des Fussbodenheizungsverteilers priifen

Luftpolsterin der Heizungsanlage

Fehlender oder ungeniigender hydraulischer Abgleich
der Fussbodenheizungsanlage

Beschriftung der Heizkreise prifen und ggf. ergdnzen

Geschlossene Ventile im Heizungssystem

[ABB. 13] Ablagerungen Metallverbundrohr DIN 4726. Bildquelle: Girojet AG  Einstellung der Umwélzpumpe/Heizkurve nach
der Instandhaltung priifen

Weitere Instandstellungsarbeiten an der bestehender Boden-
heizungsanlage sind prifenswert.

[ABB. 14] Gereinigtes Metallverbundrohr DIN 4726. Bildquelle: Girojet AG
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Durchfiihrung Ventil-Instandstellung

Klemmende und defekte Ventile sind zu ersetzen. Es empfiehlt
sich, immer samtliche Ventile zum gleichen Zeitpunkt zu ersetzen.
Folgende Punkte sollen bei der Instandhaltung der Ventile
beachtet werden:

- Sind Ersatzteile erhaltlich?

- Welche Dimensionen sind eingebaut?

- Durchflussmengen-Angaben beachten

Adapter-Typ fur Stellantrieb prifen

Stellantrieb vollstandig in Betrieb nehmen

[ABB. 16] Nach Instandstellung der Ventile. Bildquelle: Girojet AG

Befiillung der Heizungsanlage

Die Befiillung der Heizungsanlage hat nach Richtlinie SWKI
BT102-01 «Wasserbeschaffenheit fir Gebdudetechnik-Anlagen»
zu erfolgen.

[ABB. 15] Ventil-Instandstellung empfohlen. Bildquelle: Girojet AG
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Fussbodenheizungsanlagen mit Kupferrohren

[ABB. 17] Fussbodenheizungsanlage mit Kupferrohren.
Bildquelle: Girojet AG

Ausmass und Entfernung von Ablagerungen

Da metallische Anlageteile (Kupferrohre) sauerstoffdicht sind,
dirften weniger Korrosionsablagerungen im Rohrsystem vor-
handen sein. Leichte Korrosionsablagerungen kénnen mittels
einer Spulung entfernt werden. Es empfiehlt sich, jeden Heiz-
kreis separat und griindlich zu spiilen.

Ersatz von bestehenden Fussbodenheizungsverteilern

Die mechanische Funktionsfahigkeit der bestehenden Fuss-
bodenheizungsverteiler ist eine wichtige Voraussetzung fir die
Verteilung der Warme in den betroffenen Raumen. Die Prifung
des Ersatzes der Fussbodenheizungsverteiler wird immer emp-
fohlen.

Energieeffizienz- und Komfortsteigerung

Nach Entfernung aller Korrosionsablagerungen in den Kunst-

stoff-Fussbodenheizungsrohren, dem Ersatz der Fussboden-

heizungsverteiler und der Einregulierung der Anlage werden

folgende Massnahmen empfohlen:

- Die Vorlauftemperatur der Heizungsanlage kannin der Regel
reduziert werden

- Die Einstellung der Umwalzpumpen nach der Instandstellung
prifen

- Erstellen des hydraulischen Abgleichs

- Nachristen von Raumthermostaten; falls noch keine
Einzelraumregulierung vorhanden, priifen

Diese Massnahmen steigern die Energieeffizienz der Anlage
(Senkung der Energiekosten) und kénnen sich positiv auf die
Lebensdauer der Fussbodenheizungsrohre auswirken.

[ABB. 18] Einbau Einzelraumregulierung. Bildquelle: Girojet AG

Wandventile

[ABB. 19] Wandventile. Bildquelle: Girojet AG

Wandventile entsprechen grundsétzliche einer Einzelraum-
regulierung. Die verbauten Anlageteile im Ventilkérper kénnen
zum Teil klemmen. Mit geeigneten Massnahmen kénnen diese
Ventile wieder funktionstiichtig gemacht werden. Wandventile
kénnen auch zurlickgebaut und mit einer elektronischen Einzel-
raumregulierung ersetzt werden.
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Allgemeine Empfehlungen

Hydraulischer Abgleich

Ein korrekt durchgefiihrter hydraulischer Abgleich erméglicht
die richtige Einstellung der Wassermengen im Fussbodenhei-
zungssystem. Dadurch werden Reklamationen der Endkunden
und unndtige Serviceeinsatze vermieden. Der hydraulische Ab-
gleich jeder Anlage wird dringend empfohlen. Dieser wird auch
inder Norm SIA 384/1 «<Heizungsanlagen in Gebduden - Grund-
lagen und Anforderungen» beschrieben und gefordert.

Systemtrennung

Der Einbau einer Systemtrennung wird bei Heizungsanlagen
mit nicht sauerstoffdiffusionsdichten Kunststoffrohren (nach
DIN 4726) empfohlen.

Dabei wird die Heizgruppe Fussbodenheizung mittels eines
Warmetauschers mit entsprechender Regulierung vom Warme-
erzeuger entkoppelt. Eine Systemtrennung wird bei diesen
Fallen auch in der Richtlinie SWKI BT102-01 empfohlen und
beschrieben.

Korrosionsmindernde Massnahmen
Aufdem Markt sind verschiedene korrosionsmindernde Produkte
erhaltlich.
Machbarkeit und Notwendigkeit bedirfen einer sorgfaltigen
Beratung, da diese anlagespezifisch zu priifen sind.
Korrosionsmindernde Massnahmen sind z. B. (Auflistung nicht
abschliessend):
- Einbauvon Schutzanoden
- Einbau von Schmutzfangern
- Einbau von automatischen Entliftern
- Einbauvon Entgasungsgeratschaften

Weitere Informationen

- SIA, Norm 384/1 «Heizungsanlagen in Gebduden - Grundlagen und
Anforderungen» www.sia.ch

- SWKI, Richtlinie BT 102-01 «Wasserbeschaffenheit fir
Gebaudetechnik-Anlagen» www.swki.ch

- suissetec, Merkblatt «Einzelraumregulierung von Heizsystemen»

- EnergieSchweiz, Dokumentation «Heizkurve richtig einstellen»
www.energieschweiz.ch

Hinweis
Bei der Anwendung dieses Merkblatts sind die konkreten Umstdnde sowie
das Fachwissen zu beriicksichtigen. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

Auskiinfte
Fiir Fragen oder weitere Informationen steht Ihnen der Fachbereichsleiter
Heizung von suissetec gerne zur Verfiigung: +41 43 244 73 33, info@suissetec.ch

Autoren
Dieses Merkblatt (Text und Grafiken) wurde durch die Technische Kommission
Heizung von suissetec erstellt.

Dieses Merkblatt wurde iiberreicht durch:

Girojet
Bodenheizungsreinigung
Smart-Home

Girojet AG
Aaweiherstrasse 3 | 8810 Horgen
043 81099 22 | info@girojet.ch | girojet.ch

Schweizerisch-Liechtensteinischer Gebidudetechnikverband (suissetec)
Auf der Mauer 11, Postfach, CH-8021 Ziirich, +41 43 244 73 00, suissetec.ch
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